
POLYUREA GROUP

Verarbeitungsanleitung

Ablauf in 5 Schritten

• 1. Untergrund prüfen und vorbereiten

• 2. Grundierung auftragen

• 3. Polyurea sprühen (heiß oder kalt)

• 4. Qualitätskontrolle

• 5. Übergabe

Hinweis

Die Verarbeitung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


